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GUIDA PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE USURE 
ANOMALE E DEI DANNEGGIAMENTI DA UTILIZZO
Interno Carcassa

www.pneumaticisottocontrollo.it
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Eventuali segnali complementari: -
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Conseguenze: messa fuori servizio.

Raccomandazioni: 

• Mettere fuori servizio il pneumatico in questione.
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zioni di utilizzo e del carico del veicolo.
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