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GUIDA PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE USURE 
ANOMALE E DEI DANNEGGIAMENTI DA UTILIZZO
Fianco

www.pneumaticisottocontrollo.it
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Eventuali segnali complementari: questo tipo di danno può essere accompagnata da una rottura circonfe-
renziale (zip).

Cause possibili: 
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cerchio ed ostacolo.
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Conseguenze: il pneumatico deve essere smontato e valutato da uno specialista; alcune rotture possono 
essere riparate.

Raccomandazioni:
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• Regolare le pressioni in funzione delle condizioni di utilizzo e del carico del veicolo.

Rottura seguito di urto / pizzicatura


